
Introducción
Los sulfuros masivos de la Faja Pirítica (FPI) se caracterizan por su alto conteni-
do en pirita, en algunos casos enriquecidos en metales base (Cu-Pb-Zn) y 
preciosos (Au y Ag), y excepcionalmente, Cu secundario (Las Cruces).

Se encuentran encajados en rocas volcánicas o pizarras del Devónico Superior 
(Complejo Volcano-Sedimentario). Los yacimientos de mayor tonelaje y ricos en 
pirita se encuentran en pizarras oscuras, son de carácter exhalativo, y se loca-
lizan en la zona sur de la FPI. Por el contrario, al norte, son de menor tamaño, 
ricos en metales base y preciosos, y de carácter remplazante.

Datos históricos (Marcoux et al., 1996; Tornos et al., 1998), así como estudios de-
tallados de la pirita  (Conde et al., 2021) indican que algunos de estos yacimien-
tos están enriquecidos signi�cativamente en Co (>300ppm) convirtiéndose 
en una fuente potencial de extracción (Tharsis, Sotiel, Concepción, Valverde, 
etc.). Sin embargo, aún han sido poco estudiados y valorados económicamente.

Objetivos del trabajo:
  1. Conocer y valorar los contenidos medios en los principales yacimientos.

 2. Identi�car y estudiar la distribución del Co a nivel depósito (sulfuro masivo, 
stockwork, enriquecimiento secundario).
 
 3. Caracterizar la paragénesis mineralógica (fases minerales, nanoinclusiones o 
solución sólida).
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Discusión y conclusiones preliminares
 La distribución del Co es muy variable tanto a escala regional, como a escala de depósito, tal y como se ha obser-
vado en Tharsis.

Aun así, los valores más altos de Co en pirita (1600-2100ppm) se encuentran en niveles métricos, generalmente en 
el stockwork, de los yacimientosde las zona sur  encados en pizarras. 

En los yacimientos de la zona norte o encajados en rocas volcánicas los niveles son de menor rango (65-82 ppm), 
a excepción de Mina Concepción (325ppm).

Estudios mineralógicos detallados y análisis de LA-ICPM han demostrado que el Co se puede encontrar tanto 
como elemento trazas en los sulfuros (pirita o calcopirita) en sustitución estequiomética, y como fase mineral, en 
forma de granos de cobaltita (CoAsS), glaucodot ((Fe0,5Co0,5)AsS) y alloclasita ((Co0,5Fe0,5)AsS).

Agrademinientos

KT

0 20 40 60 80 100 120 140

EEUU
China

Marruecos
Turquía

Madagascar
PNG

Cuba
Filipinas

Otros paises
Australia
Canada

Rusia
Indonesia

RDC

RCD: Republica Democratica del Congo
PNG: Papua Nueva Guinea

Co producido 2022

Co producido 2021

Fuente: USGS

0

100

200

300

400

500

600

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
año

Co minado
Demanda de Co

Producción vs. demanda futura

Fuente: USGS

Kt

Co minado por paises

Mineria del Co
Co

Cu

Ni

2% Co 
primario

38% Subprudcto
del Ni

60% Subprudcto
del Cu

Fuente: USGS

La industria se ve obligada a buscar nuevas fuestes de Co

Kt

Riesgo de suministroIm
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 la
 in

du
st

ria

Co

Matriz de elementos 
críticos

Fuente: U.S. Department of Enegy

XL Reunión Cientí�ca de la Sociedad Española de Mineralogía

Muestra del stockwork encajado en pizarras con diseminacio-
nes de sulfoarseniuros ricos en Co (Sulfar.Co).
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